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- *. " "I mer 4n 40 ar har anpassningsforméga

5 - e
¥ *.." . varit en av grundstenarna i Forestias existens.
9 ‘. .

o ~ «= Och det kommer att vara sa dven i framtiden.

Formagan till anpassning har yttrat sigi en R
=73 s
- medveten satsning pa-kontinuerlig produktutvecklf‘gg,
oy ~s -
-samtidigt med prioriterad kvalitetsséikring i alla led.

2 ;f?ﬁegklingen sker i takt med att omvéarlden fordndras och 1-_ 3

!

samverkan med kunder och samarbetspartners. P .

Forestia har en lang och bred erfarenhet och tillhand*,a_héill-.(:'ﬂfT :

en mycket hog produktkvalitet och effektiva logistikltisningai;:$c 3

Forestias huvudkontor och spanskivefabrik ligger i Braskerei&%és, Norge.
Fabriken 4r en av norra Europas stérsta och modernaste fabrikéf for tillverk-
ning av spanskivor som med avancerad teknik ger full kontroll 6ver produk-
tionsprocessen. Forestia 4r den ledande leverantoren av spanskivor till bygg-

industrin i Norden.”
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1 FORESTIA AS
1.1 Produktion

Forestia har en fabrik som tillsammans med

handelsverksamhet gor Forestia till den ledande hif F 0 R E ST I A B RY R S I G

leverantoren av spanskivor i Norden.

I Braskereidfoss tillverkas spanskivor i hallfasthets- AV E N 0 M N A STA
klass P1, P2, P3, P4, P5, P6 och P7. G E N E RAT I 0 N »”

1.2 Kapacitet

Forestia har en arskapacitet pa 360 000 m? span-

skivor.
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1.3 Kvalitet - Miljo
- Forestia &r en av virldens storsta och modernaste
tillverkare av spanskivor som med avancerad teknik

har full kontroll 6ver produktionsprocessen.

- Med en av de bésta reningsanldggningar som finns
pa marknaden garanteras effektiv hantering av

damm, lukt och flyktiga gaser.

- I princip all férbrukad energi kommer fran
fornyelsebara resurser som vattenkraft och bio-

bransle.

- Forestia tar ett betydande ansvar for optimalt

utnyttjande av skogsresurser genom att vid tillverk-

golvspanskivor

PEFC

PEFC/05-37-161

Framjande av uthalligt
skogsbruk.

www.pefc.se

ningen anvéinda restprodukter och lagkvalitetsvirke

fran skogsindustrin.

- Forestia arbetar kontinuerligt med att vid varje

tillfalle leva upp till stidllda miljokrav.

- Forestias spanskivefabrik ar certifierad enligt
miljoledningssystemet ISO 14001 och &r sparbar-
hetscertifierad enligt PEFC™. Bakom verksamheten
ligger malsittningen att ta mesta mojliga miljohén-
syn och forvalta naturresurserna pa ett miljoriktigt
satt.

- Forestias golv och viaggskivor var de forsta
byggprodukterna i Norden som Svanen-mérktes —

den enda officiella nordiska miljomérkningen.

Tabell 1. Forestias tillverkning &r vdldokumenterad inom bade kvalitet och miljo.

ISO 9001 ISO 14001 CE CARB PEFC

X X X X X
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2 SORTIMENT

En definition av spanskivor ges i SS-EN 309 med en
sammanstéllning p& hur spanskivor kan klassas efter
tillverkningsprocess, ytskikt, partiklarnas storlek,
skivkonstruktion eller anvindningsomrade. Vid an-
viandning av spanskivor som golv ska manga egen-
skapskrav uppfyllas, till exempel att skivorna ska
sta emot fukt och klara att belastas. Forestias golv-
spanskivor dr indelade enligt SS-EN 312 i klasserna
P1-P7, med avseende pa bidrande funktion respektive
klimatklass (se tabell 3.1).

Anvindningsomraden 4r som bidrande undergolv pa
trabjalklag, flytande golv eller avjamning av tréagolv i
bostédder, industri, kontor och offentliga lokaler.
Trabaserade skivor ska enligt Eurokod 5 uppfylla
kraven i SS-EN 13986. Hir finns anvisningar for hur
hallfasthetsviarden och andra egenskaper ska tas

fram.

2.1 Forestia Golv

Forestia Golv ar spanskivor tillverkade enligt klass
P5 och P6 for uppbyggnad av barande undergolv pa
trareglar eller flytande golv pa befintligt barande un-

derlag innan ldggning av parkett, laminatgolv m m.

2.2 Forestia Projektgolv
Forestia Projektgolv dr spanskivor tillverkade enligt
klass P5 och P6 for uppbyggnad av barande under-

golv pa trareglar innan ldggning av parkett, laminat-

golvspanskivor

“JAMNT OCH STABILT
UNDERLAG FOR
ALLA GOLV”

golv m m. Skivorna kan levereras med raka kanter,
TG2L eller TG4 samt i stérre format, for anvéndning
vid till exempel elementfabriker. I jamforelse med
montering av golvspanskivor i vanliga format har en
tidsbesparing pa upp till 60 procent uppmaétts. Det
stora formatet innebér dven en besparing pa ca 35-40
procent for infistningar och lim samt ger minimalt

spill vid montering.

2.3 Forestia Slitsgolv

Forestia Slitsgolv ir spanskivor tillverkade enligt
klass P5 och P6 for uppbyggnad av barande under-
golv péa trareglar innan ldggning av parkett, lami-
natgolv m m. Skivorna har utfrista spar som ger

ett ventilerat undergolv avsett for anvindning dér
hoga krav stills pa ljudtransmissionsvérden vid till
exempel ldgenhetsavskiljande bjélklag. Vid kombina-
tion med en stegljudsddmpande skiva placerad under
spanskivan erhalls en golvkonstruktion med mycket
bra ljudvirden. For mer information se avsnitt 6.4

konstruktioner med forbéattrad ljudisolering.

2.4 Forestia Flytande golv

Forestia Flytande golv dr spanskivor tillverkade
enligt klass P2 for flytande golv vid avjdmning av
befintligt barande underlag av ra avjdimnad betong,
lattbetongelement eller gamla bradgolv, innan
laggning av parkett, laminatgolv m m. Golvkonstruk-
tionen kan kompletteras med isolerskivor om behov

av viarmeisolering finns.
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Forestia Renoveringsgolv &r tunna spanskivor till-

verkade enligt klass P2. Anvindningsomraden dr som

flytande golv vid avjimning av befintligt barande och
jamnt underlag av tri eller liknande innan laggning
av parkett, laminatgolv, linoleummattor, nalfiltsmat-

tor eller andra tunna mattor.

Tabell 2.1 Anvandningsomraden

Forestia Golv

Forestia Projektgolv
Forestia Slitsgolv
Forestia Thermogolv
Forestia Flytande golv

Forestia Renoveringsgolv

Undergolv pa

trareglar

X

X

X

X

Forestia Thermogolv ingar i ett system for vatten-
buren golvvarme. Spanskivorna &r tillverkade enligt
klass P5 och P6 och kan anvidndas som bdrande
undergolv pa triareglar eller som flytande golv pa be-
fintligt biarande underlag innan liggning av parkett,
laminatgolv m m. Skivorna levereras med tre frasta

spar langs skivans ovansida avsedda for montering

av varmefordelande platar och ror.

Flytande golv pa

Cellplast Mineralull

X

Betong/
lattbetong

X

Renovering av
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3 PRODUKTBESKRIVNING

Tabell 3.1  Format, mm Kant? Klass enligt SS-EN 3122 Tolerans Vikt?, Fuktkvot Lim® Not.
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Tjocklek, Lingd, kg/m?® fran
mm mm/m fabrik®, %
Forestia Golv 18 x 620 x 1 820 TG4 - - - - - x - +-02 +/-0,5 ca695 5-8 UF  Gul
22 x 620 x 1 820
22 x 620 x 2 420
18x620x1820 TG4 - - - - X X - +/- 0,2 +/-0,5 ca695 5-8 MUF Gron
22 x 620 x 1 820
22 x 620 x 2 420
Forestia 22 x 1200 x TG2L - - - - X x - +/-02 +/-0,5 ca700 5-8 MUF Groén
Projektgolv 3000 - 5500
Forestia 22x620x2420 TG4 - - - - x x - +4-02 +/-05 ¢ca700 5-8 MUF Gron
Slitsgolv
Forestia 16x620x1820 TG4 - X - - - - - +-02 +/-0,5 ca660 5-8 UF  Gul
Flytande golv
Forestia
Renoverings- 12x620 x1820 TG4 - X - - - - - 4/-02 +/-0,5 ca675 5-8 UF  Gul
golv
; 22 x 620 x 1 820 - - - - - - /- 0,2 /- 0,5
Forestia TG4 ¥ ¥ * ca 700 5-8 UF Gul
ermogolv 25 x 620 x 2 420 - - - - x x - +/-02 +/- 0,5 MUF Grén

D TG2L innebér att endast langsidor dr forsedda med not/fjider medan vid TG4 har samtliga kanter not/fjéder.

21 SS-EN 312 anges kriterier for anvindning av spanskivor i olika forhallanden vad géller klimatklass och belastning. Indel-
ning sker i 7 klasser enligt nedan:

P1, allméin anvindning i torrt klimat.

P2, inredningsskivor for anvindning i torrt klimat.

P3, icke barande skivor for anviandning i fuktigt klimat.

P4, lastbiarande skivor for anvindning i torrt klimat.

P5, lastbiarande skivor for anvindning i fuktigt klimat.

P6, tungt lastbédrande skivor for anvidndning i torrt klimat.

P7, tungt lastbédrande skivor for anvindning i fuktigt klimat.

Med torrt klimat avses klimatklass 1 och med fuktigt klimat avses klimatklass 2 enligt SS-EN 1995-1-1 (Eurokod 5), se nedan:
Klimatklass 1 karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en temperatur av 20 °C och en relativ luftfuktighet
som overskrider 65 % endast nigra fa veckor per ar.

Klimatklass 2 karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en temperatur av 20 °C och en relativ luftfuktighet
som overskrider 85 % endast ndgra fa veckor per ar.

Klimatklass 3 karakteriseras av klimatforhallanden som ger hogre fuktkvot 4n i Klimatklass 2.

¥ Provat enligt SS-EN 323.
4 Provat enligt SS-EN 322.

9 UF stéar for urea-formaldehydlim och MUF for melamin-urea-formaldehydlim (fuktbestéandigt).
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4 BRUKSEGENSKAPER
4.1 Verkan av eld
Enligt SS-EN 13986 anges for spanskivor tillverkade
i enlighet med SS-EN 312 med en densitet minst

600 kg/m? och tjocklek minst 9 mm, uppfyllande av
brandteknisk ytskiktsklass D -s1. Se &ven avsnitt 5.3
Brand och avsnitt 6.3 Konstruktioner med forbéattrad

brandisolering.

4.2 Anggenomslipplighet

Vid fuktsdkerhetsprojektering kan det vara viktigt
att veta ett materials anggenomslapplighet for att
bedoéma risk for exempelvis kondens i konstruktioner.

Se viarden pa permeabilitet for vattenanga i tabell 4.1.

Tabell 4.1
Tjocklek Bojhallfast- E-modul, Skjuvning ? Permeabilitet Viarmelednings- Brandteknisk Form-  Not.
mm hetV,f ,  bojV,E_ f for vattendnga ® koefficient ®  ytskiktsklass ® aldehyd-
N/mm? N/mm? N/mm? W/mK klass ¢
mm Wet cup Dry cup
Forestia Golv 18,0 18,0 3 000 7,3 17 50 0,14 D,-s1 E1l Gul
22,0 16,0 2 550 6,8 17 50 0,14 D, -s1 E1l Gul
22,0 16,0 2 550 6,8 17 50 0,14 D,-s1 E1l Gron
Forestia .
Projektgolv 22,0 16,0 2 550 6,8 17 50 0,14 D,-sl F1 Gron
Forestia 5 5 5 _ o
Slitsgolv 22,0 16,0 2 550 6,8 17 50 0,14 D;-s1 El Gron
Forestia 11.0
Flytande golv 16,0 ) 1600 - 17 50 0,14 D,-s1 El Gul
Forest1a‘ 12,0 11,0 1 800 ) 17 50 0,14 D.-sl E1l Gul
Renoveringsgolv fl
Forestia 22,0 16,09 25505 6,89 17 50 0,14 D,-s1 El Gul
Thermogolv 250 16,0 95505 6,87 17 50 0,14 D,-s1 E1l Gron

D Provat enligt SS-EN 310.

2 Provat enligt SS-EN 789 och SS-EN 1058.

3 Faktor erhéllen genom interpolering av virden i SS-EN 13986.
4 Provat enligt perforatormetoden angiven i SS-EN 120.

% Géller skivor for frasning av slitsar eller spér.
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4.3 Lufttathet
I BBR kap 6:531 anges som allmént rad att for

undvikande av skador pa grund av fuktkonvektion
bor byggnadens klimatskidrm ha sa god lufttithet
som mgjligt. Lufttatheten kan paverka fukttillstan-
det, den termiska komforten, ventilationen samt
byggnadens varmeforluster. Vad géller lufttdthet i
bjalklag pa traregelstomme &r det framst bjilklag un-
der kalla vindar som behéver forses med lufttdtande
PE-folie. I BBR kap 6:5325 anges att vid vilisolerade
bjalklag finns 6kad risk for mikrobiell tillvaxt och att
sarskild omsorg att dstakomma lufttdthet bor iaktas

vid 6kad isolering av vindsbjilklaget.

PE-folie kan 4ven vara aktuell i l14genhetsavskiljande
bjalklag for att forbdttra ljudisolering och sdkra ven-

tilationens funktion.

4.4 Verkan av fukt

Forestia golvspanskivor i klass P1 till P4 ska inte an-
vindas i miljéer dér det stills krav pa fuktresistenta

material.

golvspanskivor

“SKIVOR SOM
KLARAR
HOGT STALLDA

KRAV”

4.5 Varmekonduktivitet

Viarmekonduktiviteten for Forestia golvskivor
bestédms enligt SS-EN 13986 genom interpolering till
0,14 W/mK.

4.6 Emissioner

I SS-EN 13986 anges hur spanskivors formaldehy-
dinnehall provas och klassas. Forestia golvskivor ar
provade enligt SS-EN 120 (perforatormetoden) och
uppfyller formaldehydklass E1 enligt SS-EN 13986.

4.7 Hantering

Forestia golvspanskivor ska lagras och transporteras
torrt och plant. Pallar med spanskivor ska skyddas
fran fukt och forses med erforderligt antal underslag.
Vid ldngre lagring kan det vara nodvéandigt att lufta
emballerade pallar samt lossa pa kantband for att
undvika kondens och intrycksmérken. Spanskivornas
kanter ska skyddas fran skador. Skivor ska lyftas och

inte skjutas for att forhindra repor och mérken i ytan.

4.8 Bearbetning
Forestia golvspanskivor kan bearbetas med hand-

verktyg med slityta av hardmetall.
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golvspanskivor

Den birande triaregelkonstruktionen ska vara stabil,
ge lite svikt och vara dimensionerad enligt Eurokod 5
— Dimensionering av trikonstruktioner (SS-EN 1995-
1-1). Som tilldgg till eurokoderna finns en nationell
bilaga (EKS) med specifika foreskrifter som géller i

Sverige.

Vid val av spanskivor for barande golv pa reglar ska
specifikationer och funktionskrav i SS-EN 12871
beaktas.

SS-EN 12871:2010 innehaller specifikationer och
funktionskrav for anviandning av golvspanskivor pa
reglar. I de fall déar nationella regler saknas, anges
i SS-EN 12871 forslag pa maximal nedbgjning av

skivor under koncentrerad last.

Vid ldggning av Forestia golvskivor ska skivorna, un-

derlag och arbetsstélle vara vara torrt och rent samt

uppvéarmda till minst 15 °C. Byggnaden ska vara
vidertat (Klimatklass I enligt SS-EN 1995-1-1) och
den relativa luftfuktigheten i lokalen ska vara 30-60

procent.

Spanskivor levereras normalt med en fuktkvot pa
7+2 procent. En fuktkvot pa 7 procent innebér jam-
vikt med ca 40 procent relativ luftfuktighet vid 20 °C.
Enligt AMA Hus 18 far spanskivorna vid inldggning
ha en ytfuktkvot mellan 7 och 12 procent. Anvisnin-
gar for hur fuktmétning ska utféras kan hittas i AMA
Hus 18 avsnitt YSC.1.

Forestia golvspanskivor ska alltid acklimatiseras
minst ett dygn innan ldggning. Spanskivorna ska
laggas s sent som mojligt i byggprocessen, alldeles
innan montering av golvbeldggningen om mgjligt. Om
det inte 4r mojligt ska spanskivorna tdckas med plas-
tfolie direkt efter montering, for att forhindra snabb

uttorkning eller att fuktighet tillfors.
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5.3 Brand

Nér en byggnad uppfors och for tillbyggda delar néir
en byggnad byggs till ska Boverkets byggregler (BBR)
foljas. BBR innehaller foreskrifter och allmidnna rad
till delar av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och
plan- och byggférordningen (2011:338), PBF.

De kravnivéer som anges i BBR utgor samhaéllets
minimikrav. Det ar tillatet att bygga béttre.

I plan- och byggférordningen (2011:338) 3 kap 8§ ang-
es att for att uppfylla det krav pa sidkerhet i hidndelse
av brand som anges i 8 kap 4§ forsta stycket 2 plan-
och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara
projekterat och utfort pa ett sétt som innebér att:

- byggnadsverkets barformaga vid brand kan antas
besta under en bestdmd tid.

- utveckling och spridning av brand och rék inom
byggnadsverket begrinsas.

- spridning av brand till nérliggande byggnadsverk
begrinsas.

- personer som befinner sig i byggnadsverket vid
brand kan ldamna det eller rdddas pa annat sétt.

- hansyn tagits till raddningsmanskapets sdkerhet.

golvspanskivor

5.31 Dokumentation

Vid upprittande av brandskyddsdokumentation ska
forutséttningar for det brandtekniska skyddet beskri-
vas tillsammans med hur brandskyddet ska utformas
for att uppfylla kraven i BBR samt ur barighetssyn-
punkt dven eurokoder och EKS.

5.32 Verksamhetsklasser

En byggnads utrymmen delas in i verksamhets-
klasser efter vilken risk som kan férviantas, beroende
pa exempelvis personers forméaga att utrymma och
forvantat brandforlopp. Verksamhetsklasserna ar:

Verksamhetsklass 1 — Industri, kontor m m.

Verksamhetsklass 2 — Samlingslokaler m m. Forfinad
indelning i 2A, 2B och 2C.

Verksamhetsklass 3 — Bostider.
Verksamhetsklass 4 — Hotell m m.

Verksamhetsklass 5 — Vardmiljéer. Forfinad indelning
i5A, 5B, 5C och 5D.

Verksamhetsklass 6 — Lokaler med hogre brandrisk.
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Efter beaktande av en byggnads utformning, verk-
samhetsklass, troligt brandforlopp, konsekvenser vid
en brand och byggnadens komplexitet sker indeln-
ing i byggnadsklasser utifran skyddsbehovet, enligt
nedan:

Br0 — Byggnader med mycket stort skyddsbehov.
Brl - Byggnader med stort skyddsbehov.

Br2 — Byggnader med mattligt stort skyddsbehov.
Br3 — Byggnader med litet skyddsbehov.

Byggnadsdelar delas in beroende pa funktion i
foljande klasser:

R — Barformaga.

E — Integritet.

I - Isolering.

Beteckningarna kan kombineras och foljs av ett
tidskrav pa 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360
minuter. Klasserna dr definierade i SS-EN 13501.
Om krav stills pa att ett bjilklag ska vara en av-
skiljande konstruktion, ska krav stéllas pa integritet
och isolering under hela eller del av brandférloppet.
For Forestias bjalklagskonstruktioner med forbattrad

brandteknisk isolering, se avsnitt 6.3.

Vid krav pa begransning av brandgasspridning ska
héinsyn tas till forviantat brandférlopp och bygg-
nadens skyddsbehov. Material i golv ska vara svara
att anténda och inte medverka till snabb brandsprid-

ning.

Ett golvmaterials formaga att sprida brand de-
las in i klasserna A1, A2, B,, C,, D,, och E , dir
ytskiktsklass A1, har det bésta brandmotstan-
det. Som tillagg till ytskiktsklasserna A-D ldggs
tillaggsklasser:

s1 — Begrinsad avgivning av brandgaser.

s2 — Krav pa avgivning av brandgaser saknas.
Forestia golvspanskivor uppfyller ytskiktsklass
D -s1.

I BBR stills krav pa att byggnaders brandskydd ska
projekteras, utformas och verifieras genom foren-
klad eller analytisk dimensionering. I forsta hand
viljs forenklad dimensionering, men om byggnadens
brandskydd 4r komplext eller har mycket stort
skyddsbehov (Br0) ska analytisk dimensionering
tillampas. Den analytiska dimensioneringen sker
genom kvalitativ bedomning, scenarioanalys, kvanti-
tativ riskanalys eller motsvarande metod. Nedan ges

tva exempel pa forenklad dimensioneringsgang.

Enligt BBR kap 5:22 bor byggnader avsedda for verksam-
hetsklasserna 4, 5A, 5B eller 5C utformas i lagst byggnads-
klass Brl. I avsnitt 5:531 kan man vid antagande av en
brandbelastning f <800 MdJ/m? erhélla en brandteknisk
klass EI 60 for bjalklag.

Dimensionerande brandbelastning bor bestammas enligt
Boverkets Handbok om brandbelastning. Vid sirskilda
forutsattningar géller avsnitt 5:54 for bestamning av
brandteknisk klass. Enligt avsnitt 5:52 behéver material
med ytskiktsklass D-s2,d0 inte skyddas mot brandpéaver-

kan.

Smahus med hogst tre vaningsplan bor utformas i 1lagst
byggnadsklass Br2 enligt BBR kap 5:22.

I avsnitt 5:532 uppges att avskiljande konstruktioner

i byggnadsklass Br2 och Br3 l4agst ska utformas i
brandteknisk klass EI 30 for bjdlklag. Vid sérskilda
forutsdttningar géller avsnitt 5:54 for bestimning av
brandteknisk klass. Enligt avsnitt 5:52 beh6ver material
med ytskiktsklass D-s2,d0 inte skyddas mot brandpaver-
kan. Som allmént rad i avsnitt 5:851 kan man lésa att
om synnerliga skl finns for att inte uppfylla kraven pa
material enligt avsnitt 5:52 bor materialet lagst uppfylla
klass D-s2,d0.




Forestia golvspanskivor

5.4 Ljud

I BBR stills krav pa att byggnader ska utformas sa

att uppkomst och spridning av stérande ljud begrin-
sas. Reglerna giller for bostédder och for vardlokaler,

forskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt

rum i arbetslokaler avsedda for kontorsarbete, samtal

eller liknande.

5.41 Dokumentation

For definitioner och riktlinjer for ljuddokumenta-
tions utformning hénvisas till BBR samt SS 25267
for bostader och SS 25268 for lokaler. I BBR och
standarderna definieras krav och ges vigledning for
kravstillande gillande ljudnivéskillnad och steg-
ljudsniva samt isolering mot ljud fran installationer

och ljudkéllor utomhus.

Héartill tillkommer bedéomning av efterklangstid, ljud-

niva fran installationer och yttre ljudkéllor.

5.42 Ljudklasser

Vid uppforande av en byggnad kan ljudkrav stéllas
med ljudklasserna A, B, C och D.

Ljudklass A ger mycket goda ljudférhallanden.
Ljudklass B ger betydligt battre ljudférhallanden dn
Ljudklass C.

Ljudklass C ger tillfredsstéllande ljudforhallanden
for de flesta boende och ar l4gsta krav enligt BBR.
Ljudklass D kan anvindas nér ljudklass C inte kan
uppnas av tekniska, antikvariska eller ekonomiska
skal.

5.43 Ljudnivaskillnad

Ljudnivéaskillnad (D_,) méts i decibel (dB) och inne-
bar byggnadens formaga att reducera luftburet ljud
mellan tva utrymmen. Ljudnivaskillnaden varierar
for olika frekvenser. En sammanfattning av ljud-
isoleringsvérdet for alla frekvenser ges med D ;.

beridknat enligt SS-EN ISO 717-1. Dartill 14ggs spek-

trumanpassningstermer C, C_och C, ..

Vid dimensionering av luftljudsisolering ska hénsyn
tas till flanktransmission, som innebar verforing av

luftljud mellan tva rum med gemensamt bjilklag,

“KONSTRUKTIONER
FOR ETT BRA
LJUDKLIMAT”

vilket sker via alla transmissionsvéagar utom den via

det gemensamma bjélklaget.

5.44 Stegljudsisolering

Stegljudsisolering (L,_,) méits i decibel (dB) enligt SS-
EN ISO 16283-2 och innebér en byggnads formaga
att isolera ett utrymme mot stomburet ljud fran ett
annat utrymme eller utifran enligt SS-EN ISO 140-7.
En sammanfattning av ljudisoleringsvérdet for alla
s PETAKNAt enligt SS-EN

ISO 717-2, med och utan anpassningstermen C

frekvenser ges med L

1,50-2500°

5.45 Ljudforbattrande atgarder
Nedan ges nagra byggtekniska atgirder som kan
vidtas for forbéttrad ljudteknisk bjéalklagsisolering:

- Bjalklag med fack som fyllts med isolering ger bésta
brandtekniska skydd och luftljudsisolering.

- Bjalklag som utformas med oskarvade bjéalkar 6ver
biarande viggar reducerar luftljud till underliggande
utrymme.

- Takbekléddnaden pa bjalklagets undersida ska mon-
teras med Forestias ljudtransmissionsreducerande
bygel, lakt eller profil.

- Skivkladda tak ska monteras med speciella skivor i
tva skikt for minskad ljudtransmission.

- Montering av flytande golv ovan en stegljudsddm-
pande skiva ger minimal flanktransmission.

- Vid anvindning av Forestia Slitsgolv i kombination
med underliggande stegljudsddmpande skiva optim-

eras stegljudsddmpningen.
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Tabell 5.1. Exempel péa ljudnivaskillnad for bostéader.

Utrymme

Fran nidrings- och serviceverksamhet och gemensamt garage
till bostad.

Mellan bostéider, utan direktforbindelse inom sérskilda
boendeformer for dldre.

Mellan bostiader inom 6vriga behovsprovade sirskilda
boendeformer dir hoga ljud forekommer.

D Lagsta krav enligt BBR

Tabell 5.2. Exempel pa krav for stegljudsniva i bostéider.
Utrymme

Fran narings- och serviceverksamhet och gemensamt garage
till bostad.

Mellan bostéider, utan direktforbindelse inom sérskilda
boendeformer for dldre.

Mellan bostéder inom 6vriga behovsprovade sirskilda
boendeformer déar hoga ljud forekommer.

D Lagsta krav enligt BBR

Léagsta ljudnivaskillnad, D ;. ., (dB)
Klass A Klass B Klass CV
60 60 56

60 56 52

64 60 56
Hogsta stegljudsniva, L, -, (dB)
Klass A Klass B Klass CV
44 48 52

48 52 62

RU EN 13986 F

Klass D
52

48

52

Klass D
56

62
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6. BARANDE UNDERGOLV PA REGLAR

6.1 Material

6.11 Spanskiva

Spanskivans P-klass enligt SS-EN 312 ska viljas
med hénsyn till aktuell last och klimatklass, se tabell
3.1. For underlag till plastmatta i vatutrymmen rek-
ommenderar GVK Sékra vatrum 2016:1, anvindning
av golvspanskiva i klass P5.

Vid uppbyggnad av barande undergolv pa tréareglar
ska spanskivor med tjocklek minst 22 mm anvindas.
Spanskivor med 18 mm tjocklek kan anvindas vid
kombination med beldggning av ett hallfast material
som t ex 14 mm parkett eller 7 mm laminatgolv.

Vid kombination med en stegljudsddampande skiva
placerad under Forestia Slitsgolv erhalls en golvkon-
struktion med mycket bra ljudvérden, se avsnitt 6.4

- Konstruktioner med forbattrad ljudisolering.

6.12 Fastdon
Spanskiveskruv ska vara minst 50 mm med
sjalvforsdankande huvud och med en géngfri 6vre zon

motsvarande skivans tjocklek. Skruvens korrosions-

golvspanskivor

skydd ska vara anpassat till aktuell korrosivitets-
klass enligt AMA Hus 18 kapitel ZSE.

6.13 Lim

Lim ska vara PVAc-lim eller motsvarande.

6.2 Arbetsutforande

6.21 Underlag

Innan spanskivorna monteras ska biarande reglar
vara riktade och placerade med max 600 mm
centrumavstand.

Skivornas kortsidor och sidor mot viggar ska vara
understodda pa regelns centrumlinje. Langsidor for-
bundna med not och fjdder behover inte understiodjas.
For erhallande av erforderligt understod komplet-
teras bjilklaget med kortlingar (fig 6.2).

For golvspanskivor med tjocklek 22 mm kan &nd-
skarvar monteras utan understod dir inte utbredd

nyttolast 6ver 300 kg/m? samt punktlaster over
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200 kg forekommer (Sintef Teknisk Godkjenning nr
2280). Understodda dndskarvar rekommenderas dock

for golvskivor nidrmast véigg och dérréppning.

6.22 Montering
En bra utford golvldggning 4r beroende av att den ! fi

forsta raden spanskivor ldggs rakt mot omslutande

Fig 6.1. Konstruktion bestdende av 22 mm Forestia Golv,
véggar. Vid laggning av den forsta raden av skivor Masonite Beams I-balk, mineralull, 22 mm golvspdn
Forestia Golv och Tak-ess.

ska kanterna ndrmast vagg renskéras for erhallande
av raka kanter (fig 6.3).

Skivorna monteras vinkelridtt mot barande reglar

med den stidmplade sidan upp. Skivorna ska spédnna

Ay
|
H
|

6ver minst tva fack med forskjutna kortsidor om
minst 200 mm (fig 6.8).

En rérelsefog om 10 mm ska finnas mot anslutande

byggnadsdelar som vigg, pelare, dérrposter,

rorgenomforingar eller liknande samt i stérre rum,

korridorer m m med hogst 10 meter mellanrum (fig Fig 6.2 Fig 6.3

6.3). Skivorna limmas forst med tva limstréangar mot
reglarna och i noten (fig 6.4 och 6.5). Méngden lim i
noten ska anpassas sé att hela fogen fylls och ett litet
overskott pressas fram (torkas bort direkt)(fig 6.6).

Lim far inte forekomma i skruv- och spikhal. Limfor- L —

brukningen kan uppskattas till ca 1 1/10 m? golvyta.

Spanskivan skruvas med 2-3 mm f6érsénkning mot

regel och kortling med centrumavstand max 250 mm Fig 6.4 Fig 6.5
(fig 6.7 och 6.8).
Om golvbeldggning inte l4ggs direkt efter att span-

skivorna monterats ska golvet tickas for att skydda

mot fuktfordndringar eller mekanisk averkan.

6.23 Anpassning

Eventuellt fogsprang i det lagda undergolvet ska

slipas innan golvbeldggningen laggs (fig 6.9). Slipade
ytor ska behandlas s4 att de fir motsvarande egen- Fig 6.6 Fig6.7

skaper som golvytan i ovrigt, for att inte riskera att
ytskiktet reser sig i samband med exempelvis limning
av golvbeldggning med vattenburet lim. Behandling-
en behover vanligen endast utféras vid tunna eller
blanka beldggningar. For att forhindra friktionsljud
kan ett skikt gra lumppapp, perforerad plastfilm eller

liknande l4ggas mellan golvspanskivorna och golv-

belédggning av laminatgolv eller parkett. Fig 6.9
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Forestia har utvecklat ett antal bjilklags-
konstruktioner for forbattrad brandteknisk isolering,
se skisser nedan. For detaljerad specifikation hanvi-

sas till angivna provningsrapporter.
REI 30 (Sintef-NBL 25000.10/93.271-1)

22 mm Forestia Flytande Golv
20 mm stegljudsdampande skiva

22 mm Forestia Golv

Masonite Beams
I-balk IB 200,
centrum-

avﬁld 600 mm

L
-
\ Ljudreduktionsbygel
150 mm mineralullsisolering

(1;=0,036 W/m-°C)
38x50 mm, lakt centrumavstand 600 mm
2x12 mm Forestia Forestia Renoveringsgolv

REI 60 (Sintef-NBL 22N001.20D)

16 mm Forestia Flytande Golv
12 mm Forestia Renoveringsolv
20 mm stegljudsdampande skiva
22 mm Forestia Slitsgolv

/ Masonite Beams I-
/balk 1B 200, centrum-

avstand 600 mm

.|

> \ 150 mm mineral-
ullsisolering (L,=0,039

\\ W/m-°C) med staltrad

38x50 mm, ldkt centrumavstand 400 mm
/ 13 mm gipsskiva GN

15 mm brandgips

golvspanskivor

REI 60 (Sintef-NBL 25000.10/93.109, 250060/93.163)

22 mm Forestia Golv
Trabjalklag 47x200 mm,
centrumavstand 600 mm

150 mm stenulls-
isolering
bygel

T
L
\ 32x50 mm likt,

centrumavstand 600 mm

Ljudreduktions-

S

¢1,25 mm staltrad centrum-
avstand 600 mm

12 mm Forestia Renoveringsgolv

12 mm Tak-ess Inspiration

REI 60

25 mm Forestia Thermogolv

150 mm stenullsisolering

Trabjalklag 47x200 mm,
centrumavstand 600 mm

7 / LJudreduktlonsbygel

f {
32x50 mm lakt,

-ﬁ
\ centrumavstand

600 mm
12 mm Forestia Renoveringsgolv

(151,25 mm staltrad centrum-
avstand 600 mm

/

12 mm Tak-ess Inspiration
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6.4 Konstruktioner med férbéattrad ljudisolering
Forestia har utvecklat ett antal bjdlklags-
konstruktioner for forbattrad stegljudsreduktion, se

skisser nedan.

47dB

7 mm laminatgolv
Gra lumppapp

22 mm Forestia Golv
15 mm stegljuds-
dampande skiva

22 mm Forestia
Slitsgolv
Trabjalklag

47 x 225 mm,

centrumavstand
600 mm

200 mm stenulls-
isolering
Ljudbyglar

32 x 50 mm lakt

13 mm gipsskiva, GN

12 mm Tak-ess

47-50dB

22 mm Forestia Thermogolv

12 mm Forestia Renoveringsgolv

0 mm stegljuds-
dampande skiva

22 mm Forestia Slitsgolv

/Masonite Beams I-
. balk IB 350,
centrum-avstand

600 mm

; - "~ 200 mm mineralullsisol-
ering (A,=0,036 W/m-°C)

Ljudreduktionsbygel

32x50 mm lakt, centrumavstand 400 mm

13 mm gipsskiva GN

12 mm Tak-ess Inspiration

48 dB

Golvbelaggning
e TR ‘"5/ 22 mm Forestia Golv

=

13 mm gipsskiva GN

25 mm stegljuds-
dampande skiva

22 mm Forestia
Slitsgolv

Masonite Beams
I-balk IB200, centrum-
avstand 600 mm

200 mm stenulls-
isolering
Ljudbyglar

32 x 50 mm likt
13 mm gipsskiva GN
12 mm Tak-ess

50dB

7 mm laminatgolv

= / 22 mm Forestia Golv

12 mm Forestia
Renoveringsgolv

15 mm stegljuds-
dampande skiva

22 mm Forestia
Slitsgolv
Trabjalklag

47 x 225 mm,
centrum-
avstand 600 mm

150 mm stenulls-
isolering

Ljudbyglar

32 x 50 mm lakt

13 mm gipsskiva GN
12 mm Tak-ess
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7 FLYTANDE GOLV PA BARANDE UNDERLAG

7.1 Material

7.11 Spéanskiva

Spanskivans P-klass enligt SS-EN 312 ska viljas
med hansyn till aktuell last och klimatklass, se tabell
3.1. I lokaler med hog belastning kan det vara nod-

viandigt med tjockare spanskivor.

For uppbyggnad av flytande golv pa cellplast rek-
ommenderas anvdndning av ett skikt av minst 16
mm spanskiva alternativt tva tunnare skivlager, till

exempel 12+16/18 mm.

For uppbyggnad av flytande golv pa mineralull rek-
ommenderas anvdndning av ett skikt av 22 mm spéan-
skiva alternativt tva tunnare skivlager, till exempel
12+16/18 mm.

golvspanskivor

7.12 Cellplast

Cellplast ska vara av expanderad polystyren med
volymvikt 30 kg/m? (grupp M) och minst 16 mm tjock-
lek. Om skivorna ligger ovan luftspaltbildande fukt-
sparr kan det vara nédviandigt med hardare cellplast.
Cellplastskivor av EPS som underlag for spanskivor
ska uppfylla tjocklekstolerans T2 enligt SS-EN 13163.

713 Mineralull

Mineralullskivor ska vara av typen tryckfasta

stegljudsskivor.

714 Lim

Lim ska vara PVAc-lim eller motsvarande.

1.2 Arbetsutforande

7.21 Underlag

Vid uppbyggnad av flytande undergolv pa befintligt
betonggolv ska en aldringsresistent PE-folie (0,2 mm)
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Fig 7.1. Konstruktion bestdende av 22 mm Forestia Golv,
Masonite I-balk, mineralull, 22 mm Forestia Golv och
Tak-ess.

med tejpade skarvar ldagga ndrmast betongytan
varefter en gra lumpapp eller liknande 14ggs som un-
derlag for isolering eller spanskivor (fig 7.2). Alterna-
tivt kan PE-folien ersittas med en luftspaltbildande
fuktsparr. Om den relativa fuktigheten i betongen
overstiger 95 procent maste uttorkning invéntas in-
nan betongytan técks.

Vid underlag av betong ska ytjaimnheten motsvara
stalglidttad betong alternativt briadriven betong om

ytan kompletteras med avjimningsmassa.

7.22 Montering

Om befintligt barande underlag behover varmeisol-
eras kan ett skikt av cellplast eller mineralull l4ggas
innan spanskivorna. Skikt av gra lumppapp eller

liknande l4ggs ovan isolerskivorna.

En bra utford golvldggning ar beroende av att den
forsta raden spanskivor ldggs rakt mot omslutande
viggar. Inga innerviggar far byggas ovan pa det

flytande golvet.

Skivor ska ldggas med forskjutna fogar och den stdm-

plade sidan upp.

En rérelsefog om 10 mm ska finnas mot anslutande
byggnadsdelar som vigg, pelare, dérrposter,
rorgenomforingar eller liknande samt i storre rum,

korridorer m m med hégst 10 m mellanrum (fig 7.3).

Skivorna ska limmas i noten (fig 7.4). Mangden lim
ska anpassas sa att hela fogen fylls och ett litet over-
skott pressas fram (torkas bort direkt) (fig 7.5). For
att limfogarna ska pressas samman tillrickligt under
limmets bindningstid, kilas golvet mellan skivor och
vagg. Kilarna tas bort efter att undergolvet &r fardig-

monterat.

2, 0
|
|
|

Fig 7.2 Fig 7.3

Fig 7.4 Fig 7.5

Fig 7.6

Golvet far inte betrddas medan limmet binder.

Om inte golvbeldggningen ldggs direkt efter att lim-
met torkat ska spanskivorna tédckas for att skydda

golvet mot fuktfordndringar och mekanisk averkan.

7.23 Anpassning

Eventuellt fogsprang i undergolvet ska slipas innan
golvbelaggning laggs (fig 7.6). Slipade ytor ska be-
handlas sa att de far motsvarande egenskaper som
golvytan i ovrigt, for att inte riskera att ytskiktet
reser sig i samband med exempelvis limning av
golvbeldggning med vattenburet lim. Behandlingen
behover vanligen endast utforas vid tunna eller
blanka beldggningar. For att forhindra friktionsljud
kan ett skikt gra lumppapp, perforerad plastfilm eller
liknande l4ggas mellan golvspanskivorna och golv-

beldggning av laminatgolv eller parkett.
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“GOR DET QJI'-'\MNA
GOLVET JAMNT”

8 UNDERGOLV FOR AVJAMNING AV TRAGOLV

8.1 Material

8.11 Spanskiva

For avjamning av ojamna tragolv, befintliga golv-
beldggningar eller liknande anvinds Forestia Reno-

veringsgolv med tjocklek 12 mm.

I lokaler med hog belastning kan det vara nédvéandigt

med tjockare spanskivor.

8.12 Lim

Lim ska vara PVAc-lim eller motsvarande.
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8.2 Arbetsutférande
8.21 Underlag

For att uppna tillriacklig jamnhet vid underlag av

tragolv kan det vara nodvéandigt att golvet grovslipas

och knarrande briador skruvas. Ovanpa trigolvet

laggs en gra lumppapp eller liknande (ingen PE-folie) :

Fig 8.1. Konstruktion bestdende av 22 mm Forestia Golv,
Masonite Beams I-balk, mineralull, 22 mm Forestia Golv
och Tak-ess.

innan laggning av golvspanskivorna (fig 8.2).

8.22 Montering
En bra utford golvldggning ar beroende av att den ‘ ‘

forsta raden spanskivor ldggs rakt mot omslutande

viggar. / e H @
&

Skivor ska ldggas med forskjutna fogar och den stim-

plade sidan upp (fig 8.5). En rorelsefog om 10 mm

ska finnas mot anslutande byggnadsdelar som vigg,

pelare, dorrposter, rorgenomforingar eller liknande

samt i storre rum, korridorer m m med hogst 10 me- Fig 8.2 Fig 8.3

ter mellanrum (fig 8.3).

Skivorna limmas i noten (fig 8.4). Méngden lim ska
anpassas sa att hela fogen fylls och ett litet 6verskott
pressas fram (torkas bort direkt) (fig 8.5). For att

— ~

—

limfogarna ska pressas samman tillrdckligt under

limmets bindningstid, kilas golvet mellan skivor och

vagg, vilka tas bort efter att undergolvet ar fardig-

monterat. Golvet far inte trafikeras medan limmet
binder. Fig 8.4 Fig 8.5

Om inte golvbeldggningen ldggs direkt efter att lim-

met torkat ska spanskivorna téckas for att skydda '

golvet mot fuktforédndringar och mekanisk averkan. p=

| b’
8.23 Anpassning d/

Eventuellt fogsprang i undergolvet ska slipas innan

golvbeldggning laggs (fig 8.6). Slipade ytor ska behan-

dlas sa att de far motsvarande egenskaper som golvy-

tan i 6vrigt, for att inte riskera att ytskiktet reser sig Fig 8.6
i samband med exempelvis limning av golvbeldggning

med vattenburet lim. Behandlingen behover vanligen

endast utforas vid tunna eller blanka beldggnin-

gar. For att forhindra friktionsljud kan ett skikt gra

lumppapp, perforerad plastfilm eller liknande léggas

mellan golvspanskivorna och golvbeldggning av lami-

natgolv eller parkett.
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9 FORESTIA THERMOGOLV

9.1 Material

9.11 Spanskiva

For uppbyggnad av golvvirmesystem med vatten-
buren golvvirme kan Forestia Thermogolv med
tjocklek 22 mm anvéndas. Forestia Thermogolv ar
tillverkade enligt klass P5 for fuktiga utrymmen el-
ler klass P6 for torra utrymmen, enligt SS-EN 312.
For underlag till plastmatta i vatutrymmen rekom-
menderar GVK Sikra vatrum 2016:1 anvéindning av

golvspanskiva i klass P5.

9.12 Fastdon

Spanskiveskruv ska vara minst 50 mm med
sjalvforsankande huvud och med en gingfri 6vre zon
motsvarande skivans tjocklek. Skruvens korrosions-
skydd ska vara anpassat till aktuell korrosivitets-
klass enligt AMA Hus 18 kapitel ZSE.

9.13 Lim

Lim ska vara PVAc-lim eller motsvarande.

9.2 Arbetsutforande

9.21 Underlag

Innan spanskivorna monteras ska biarande reglar
vara riktade och placerade med ett centrumavstand
600 mm. Om golvet ska beldggas med keramiska
plattor, mosaik eller liknande ska reglarna ha ett

centrumavstand 300 mm.

Skivornas kortsidor och sidor mot viggar ska vara
understédda pa regelns centrumlinje. Langsidor
forbundna med not och fjdder och behéver inte under-
stodjas. For erhallande av erforderligt understod

kompletteras bjidlklaget med kortlingar (fig 9.2).

Vid ursparningar i golvspanskivan ska ursparning-

ens kanter forstdrkas med kortlingar.

Forestia Thermogolv kan dven ldggas som ett
flytande golv (se avsnitt 7) eller i kombination med
Forestia Slitsgolv som konstruktion med forbattrad

ljudisolering (se avsnitt 6.4).

9.22 Montering

En bra utford golvldggning ar beroende av att den
forsta raden spanskivor ldggs rakt mot omslutande
viggar. Vid laggning av den forsta raden av skivor
ska kanterna nidrmast vigg renskéras for erhallande

av raka kanter.

Skivorna monteras vinkelriatt mot biarande reglar
med den stdmplade sidan upp. Skivorna ska spédnna

over minst tva fack med forskjutna kortsidor (fig 9.3).

En rérelsefog om 10 mm ska finnas mot anslutande
byggnadsdelar som vigg, pelare, dorrposter,
rorgenomforingar eller liknande samt i storre rum,

korridorer m m med hogst 10 m mellanrum (fig 9.4).




Forestia

golvspanskivor

—t
—
——

i i
4 1d

Fig 9.1. Konstruktion bestdende av 22 mm
Forestia Thermogolv, Masonite Beams I-balk, mineralull,
22 mm Forestia Golv och Tak-ess.

Skivorna limmas forst med tva limstrangar mot
reglarna och i noten (fig 9.5-9.6). Méngden lim i noten
ska anpassas sa att hela fogen fylls och ett litet 6ver-
skott pressas fram (torkas bort direkt)(fig 9.7). Lim
far inte forekomma i skruv- och spikhal. Limfoérbruk-
ningen kan uppskattas till ca 1 1/10 m? golvyta. Span-
skivan skruvas med 2-3 mm férsdnkning mot reglar
och kortlingar (fig 9.8) med centrumavstand hogst

250 mm i filt och 150 mm vid skivans alla kortsidor.

Nér spanskivegolvet ar fardiglagt, skruvat och lim-
met har torkat, frises viandspar i skivan med en
handéverfrés (se separat detaljerad arbetsanvisning).
Spar som leder under syll for omslutande vaggar
tatas med fogskum. Kontroll utfors sa att undergolvet
inte knarrar och efterskruvning 6vervigs. De utfriasta
sparen rengors noga innan virmefordelningsplatarna
och vattenroren trycks fast. Forestia Thermogolv

tal en punktlast om hogst ca 200 kg. Undvik déarfor
att undergolvet utsitts for oaktsam belastning fran

stegar eller liknande.

Om golvbeldggning inte ldggs direkt efter att span-
skivorna monterats ska golvet téckas for att skydda

mot fuktférdndringar eller mekanisk averkan.

9.23 Anpassning

Eventuellt fogsprang i det lagda undergolvet ska
slipas innan golvbelédggningen laggs (fig 9.9). Slipade
ytor ska behandlas sa att de fAr motsvarande egen-
skaper som golvytan i 6vrigt, for att inte riskera att
ytskiktet reser sig i samband med exempelvis lim-
ning av golvbeldggning med vattenburet lim. Behand-
lingen behover vanligen endast utforas vid tunna

eller blanka beldggningar. For att forhindra friktions-
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ljud kan ett skikt gra lumppapp eller liknande ldggas
mellan golvspanskivorna och golvbeldggning av
laminatgolv eller parkett. Parkett ska l4ggas i vinkel-
rat riktning mot spanskivans spar. Om laminatgolv
eller parkett ska ldggas ldngs med spanskivans spar
behover konstruktionen kompletteras med en last-
fordelande skiva (t ex 6,5 mm renoveringsskiva av
gips eller fibercement) mellan Forestia Thermogolv

och golvbeldggningen.
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